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1 — DEFINIGAO

Os Tratamentos Superficiais Asfalticos por Penetragdo a Frio abrangem todos os revestimentos
com espessuras que nao ultrapassem 0,03 m que envolvem aplicagbes alternadas de ligante asfaltico e

agregados minerais, e aditivos, se necessario, sobre uma superficie devidamente preparada.

Podem ser executados, respectivamente com uma ou duas camadas, cada uma constituida por
uma aplicacdo de material asfaltico e uma aplicacdo de agregado, denominados Tratamento Superficial
Simples e Duplo, respectivamente. Podem os dois casos receberem mais uma camada de emulséo e p6
de pedra ou areia, em consumos menores, usualmente denominada de Capa Selante. Podem também,
quando nao executada a Capa Selante, receber como camada final, um banho diluido, respeitando-se a

taxa total estabelecida em Projeto.

Os Tratamentos Superficiais Asfalticos por Penetragdo a Frio, objeto dessa especificagao, sédo
classificados pela forma de penetragédo do ligante asfaltico como "tratamentos por penetragéo invertida".
Um Tratamento Superficial por Penetracdo Invertida consiste em aplicar o material asfaltico sobre a
superficie subjacente e, em seguida, distribuir o agregado e comprimi-lo, de modo a fazer com que o
material asfaltico, ao refluir, recubra, parcialmente, as particulas do agregado, fixando-os a estrutura do

pavimento.

Quando executada, a Capa Selante tem a finalidade primordial de melhorar as condigbes de
impermeabilizagdo da camada. Em obras de reabilitagdo, quando ndo ha possibilidade de desvios,
proporciona melhora nas condigbes de seguranga, quando da liberacdo da pista ao trafego e propicia
ainda a reducdo de expurgo dos agregados de maior granulometria, contribuindo assim para um
tratamento superficial de maior espessura efetiva. Em revestimentos antigos tem, também, a funcéo de

rejuvenescer a superficie, desgastada pela agéo do trafego e das intempéries.

Os Tratamentos Superficiais Asfalticos por Penetracéo a Frio sdo indicados como revestimentos
da pista de rolamento e/ou acostamentos, em pavimentos novos ou em recapeamentos, ou como CIAT —
Camada Intermediaria de Absor¢do de Tensdes, em obras de pavimentagdo ou restauracdo de

pavimentos.

Sao camadas de desgaste. Portanto, ndo devem ser consideradas parte da estrutura do

pavimento, quando do dimensionamento.
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2 - REFERENCIAS NORMATIVAS

Para aplicacao desta Especificagdo de Servigo sao indispensaveis os seguintes documentos:

a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 147/2012 - ES.

Pavimentacéao asfaltica — Tratamento Superficial Duplo. Especificagdo de servigo. 10 paginas.

b) Departamento de Infraestrutura do estado de Santa Catarina. DEINFRA - SC- ES 012/2016.
Pavimentacdo - Tratamento Superficiais Asfalticos por Penetragdo — a frio. Especificacdo de Servigos

Rodoviarios. 13 paginas.

c) Agéncia Goiana de Transportes e Obras. Informagoes e Recomendag¢des Gerais para Obras

Rodoviarias (IG — 001/2019). Especificagdes de Servicos Rodoviarios. 06 paginas.

d) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 089/1994. Agregados —

Avaliagédo da durabilidade pelo emprego de solugdes de sulfato. Método de Ensaio. 06 paginas.

e) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 035/1998. Agregados —

determinagao da abrasao “Los Angeles”. Método de Ensaio. 10 paginas.

f) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 086/1994. Agregados —

determinagéo do indice de forma. Método de Ensaio. 05 paginas.

g) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 078/1994. Agregados

graudo — adesividade a ligante betuminoso. Método de Ensaio. 03 paginas.

h) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 054/1997. Equivalente de

areia. Método de Ensaio. 10 paginas.

i) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 146/2012 - ES.

Pavimentacédo asfaltica — Tratamento Superficial Simples. Especificagdo de servigo. 09 paginas.

) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 155/2010 — ME. Material

asfaltica — Determinacgao da penetragdo. Método de Ensaio. 07 paginas.

k) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 004/1994. Material
betuminoso — determinagao da viscosidade Saybolt-furol a alta temperatura método da pelicula delgada.
Método de Ensaio. 02 paginas.
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)] Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 148/1994. Material

betuminoso — determinacao dos pontos de fulgor e de combustao. Método de Ensaio. 02 paginas.

m) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 131/2010 — ME. Material
betuminoso — determinagéo do pontos de amolecimento — Método do Anel e Bola. Método de Ensaio. 06

paginas.

n) Associagao Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6568/2005. Emulsdes asfalticas -

Determinacao do residuo de destilagéo. 05 paginas.

0) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 005/1994. Emulsdo

asféltica — determinagdo da peneiracdo. Método de Ensaio. 02 paginas.

p) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 157/2011 — ME.

Emulsbes asfalticas catidnicas — determinacéo da desemulsibilidade. Método de Ensaio. 04 paginas.

q) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 156/2011 — ME.

Emulsé&o asfaltica — determinag&o da carga da particula. Método de Ensaio. 07 péaginas.

r) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 083/1998. Agregados —

analise granulomeétrica. Método de Ensaio. 05 paginas.

s) Associagao Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 14329/1999. Cimento asfaltico de
petréleo - Determinacdo expedita da resisténcia a agua (adesividade) sobre agregados graudos. 03

paginas.

t) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-PRO 277/1997. Metodologia

para controle estatistico de obras e servi¢os. Procedimento. 07 paginas.

u) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 011/2004 - PRO.

Gestao da qualidade em obras rodoviarias. Procedimento. 15 paginas.

V) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 129/2011 — EM.

Cimento asfaltico de petréleo modificado por polimero elastomérico. 04 paginas.
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3 - MATERIAIS

3.1 Materiais Asfalticos

Podem ser utilizadas Emulsbes Asfalticas RR — 2C Modificadas ou ndo por Polimeros. Devendo
atender ao disposto na norma, informagbes e Recomendacgdes Gerais para Obras Rodoviarias
(GOINFRA IG 001/2019).

3.2 Agregados

Os agregados a serem utilizados, obtidos de acordo com o estabelecido na norma, Informagdes
e Recomendagbes Gerais para Obras Rodoviarias (GOINFRA 1G 001/2019), e deverao ser constituidos
de rocha sa ou seixo rolado, britados, sendo fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de particulas
lamelares, ou alongadas, macias ou de facil desintegragdo e de outras substancias ou contaminagdes

prejudiciais, obedecidas, ainda, as seguintes indicagdes:

. Na composicao dos tratamentos, deverdo ser utilizados agregados de mesma natureza;

. Os agregados deverdo passar por processo de peneiramento classificatério, prévio, por via
lavada.

. Valor de perda maxima de 12% quando submetido ao ensaio de durabilidade com sulfato de
sodio (METODO DNER-ME 89/94);

. Valor maximo de 40% no ensaio de desgaste ou Abras&o "Los Angeles"(METODO DNER-ME
35/98);

. Quando o agregado for obtido por britagem de seixos rolados, ao menos 95% dos fragmentos

retidos na peneira n° 4, em peso, deverdo apresentar uma ou mais faces resultantes da fratura;

. Valor superior a 0,5 no indice de forma (METODO DNER-ME 86/94) ou valor méximo de 20% de
graos defeituosos no ensaio de lamelaridade;

. Valor satisfatério de adesividade (METODO DNER-ME 78/94);

. Valor para o equivalente de areia (METODO DNER/ME 54/97), superior a 60%;

. Valor maximo de meio por cento (0,5%) passando na peneira de 0,074 mm (n° 200), em

peneiramento efetuado por lavagem do agregado.

3.3 Melhorador de Adesividade

No caso da necessidade de utilizacdo de melhorador de adesividade ("Dope") este devera ser
incorporado ao Ligante Asfaltico na distribuidora. Em hipétese alguma sera admitida a aquisicao, em

separado, e a incorporacao de melhorador de adesividade ao Ligante Asfaltico no canteiro de servigo.
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34 Composigao (dosagem - “mosaico”)

A composicdo dos Tratamentos Asfalticos Superficiais, devera ser efetuada em laboratério,

anteriormente ao inicio dos servigos de revestimento em campo, por meio do “projeto do mosaico”.

Deve-se atender as taxas de aplicagao e as faixas granulométricas dos quadros a seguir:

3.4.1 Tratamento Superficial Asfaltico Simples a frio

Tabela 3.4.1.1 - Faixas Granulométricas

Peneira Percentagem passando,
em peso Tolerancia
ASTM - s da faixa (%)
1 2
1/2 12,7 100 - +7
3/8 9,52 85-100 100 7
N2 4 4,75 10-30 85-100 5
Ne 10 2,00 0-10 10-40 t5
N2 200 0,075 0-2,0 0-2,0 2
Tabela 3.4.1.2 - Taxas de Aplicagao
Ligante Asfaltico Agregado Pétreo

0,81/m?-1,31/m? |8,0kg/m?-12,0kg/m?

3.4.2 Tratamento Superficial Asfaltico Duplo a Frio

Tabela 3.4.2.1 - Faixas Granulométricas

Peneiras % passando, em peso
Tolerancia da
12 camada 22 camada faixa de
Malha mm projeto
A B C
1” 25,4 100 - - 17
3/4” 19,0 90 - 100 - - 17
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1/2” 12,7 20 -55 100 - 17
3/8” 9,5 0-15 85-100 100 17
N° 4 4.8 0-5 10 - 30 85-100 15
N° 10 2,0 - 0-10 10 - 40 15
N° 200 0,074 0-2 0-2 0-2 12

Tabela 3.4.2.2 — Taxas de Aplicagao

Camada Ligante

Agregado

1a. 1,01/m?a1,51/m? |18 kg/m? a 22 kg/m?

2 a. 0,81/m?a1,31/m? | 8kg/m?a 12 kg/m?

3.4.3 Capa Selante

Tabela 3.4.3.1 - Capa

Selante

% passando

Peneira A
em peso Tolerancia da
faixa (%)

ASTM | mm 5

1/4 6,35 100 17

Ne 4 4,75 90 - 100 15

Ne 8 2,4 0-35 15
N2 16 1,2 0-2 15

Tabela 3.4.3.2 - Taxas de Aplicagéo

Camada Ligante

Agregado

1a. 0,41/m?a0,7 |/m?

5 kg/m? a7 kg/m?
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OBSERVACAO: Quando devidamente justificadas, outras faixas granulométricas e consumos de taxas
poderdo ser adotadas desde que o revestimento apresente bom aspecto visual, qualidade e atenda as

caracteristicas especificadas.

4 - EQUIPAMENTOS

Qualquer equipamento pode ser rejeitado pela fiscalizagao a qualquer momento, caso ndo esteja

em condig¢des de operacao.

O equipamento devera ser aquele capaz de executar os servicos sob as condigdes

especificadas e produtividade requerida e devera compreender basicamente as seguintes unidades:
. Depdsito para material asfaltico com capacidade de, no minimo, 30 ton.
. Depdsitos de agregados localizados em locais secos e protegidos da chuva, poeira ou qualquer

tipo de material particulado originario do trafego de vias préximas. Os agregados deverao ser estocados

de forma a evitar a mistura entre eles e quaisquer contaminacgoes;

. Peneiras méveis e espargidores de agua, para a lavagem dos agregados;

. Vassouras mecanicas rotativas e vassouras manuais;

. Compressor de ar;

. Carregadeira de pneus;

. Caminhdes basculantes;

. Caminhao irrigador com bomba;

. Caminhdo multifuncional de espalhamento simultdneo, quando especificado em projeto e

orcamento, com as seguintes caracteristicas minimas:

a) Silos para agregados;

b) Depositos para materiais asfalticos;

c) Sistema de aquecimento e bomba reguladora;
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d) Barra espargidora que permita distribuir o ligante asfaltico em quantidade e temperatura uniformes,

com atestado de calibragao;

e) Distribuidores de agregados com regulagem de altura e inclinagdo e que proporcionem distribui¢cao

homogénea, dos mesmos.

Nota: Quando ndo previsto em projeto e orgamento, a utilizagdo do caminhdo multifuncional, o

espalhamento do ligante e dos agregados podera ser substituido pelo uso dos seguintes equipamentos:

. Equipamento espargidor de material asfaltico, equipado com bomba reguladora de presséao e
sistema de aquecimento na barra e na bomba, que permitam aplicar os ligantes em quantidades e
temperaturas uniformes. As barras de distribuicdo devem ser de circulagao plena, com dispositivos de
regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuicdo com atestado de calibracdo para aspersdo em
leque, medidor de volume ou peso, tacémetros, mandmetros e termdémetros de facil leitura, e mangueira

de operagdo manual;

. Equipamento espargidor de material asfaltico devera ser dotado de registro de abertura

pneumatico, no caso de emulsdo asfaltica com polimeros;

. Distribuidor de agregados automotriz ou rebocével, capaz de proporcionar distribuicdo

homogénea dos agregados, nas quantidades especificadas no “projeto do mosaico”.

. Vassouras de arrasto ou dispositivos similares, para a corregdo de possiveis falhas na

distribuicdo dos agregados;

. Rolo pneumatico de presséo variavel;
. Rolo liso metalico tipo tandem; e
. Ferramentas manuais e equipamentos acessorios.

5 - EXECUGAO

No inicio dos trabalhos de capa, devera ser executado um segmento experimental, primeiro

pano, objetivando avaliar o desempenho da camada, obedecidas as seguintes condic¢des:
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a) Devera ter uma area de, no minimo, 1500 m?;

b) Para o inicio da experimentacao, deveréo ser adotados os parametros estabelecidos no projeto de

dosagem, objetivando permitir uma perfeita execugéo dos servigos;

c) Deverdo ser verificados a calibragem do equipamento espargidor; as taxas de aplicagdo dos
agregados e ligantes; o travamento da (s) camada(s); nimero de passadas dos equipamentos de

compactacao; a perda de agregados.

Nota:

No caso de nado aceitagdo dos servigos por motivos, tais como: taxas de aplicagdo, granulometria ou
falhas em equipamentos, deverédo ser promovidos 0s ajustes necessarios, por meio de nova calibragdo
elou “projeto de dosagem-mosaico”, sendo necessaria a remocdo da camada. Nesse caso sera

executada uma nova camada, as expensas da contratada, sobre a pista experimental (primeiro pano).

* Aexecugao de servigcos de tratamentos superficiais por penetragao a frio ndo sera permitida com
tempo chuvoso, ou com o risco de chuva. A temperatura ambiente, determinada a sombra e

longe de aquecimento artificial, devera ser de, no minimo, 17° C, e estar em ascensao.

* O inicio dos servigos somente sera autorizado quando todos 0s equipamentos necessarios a sua

execucgao estiverem em condicdes de uso.

* Os agregados deverao atender aos itens 3.2 e 3.4 dessa especificagcdo, limpos lavados, sem

excesso de umidade e composigédo granulométrica estabelecida no “mosaico”.

* A superficie que ira receber a camada de tratamento superficial devera apresentar-se limpa,

isenta de po ou outras substancias prejudiciais.

* A aplicagédo do ligante asfaltico sera realizada na temperatura compativel com o seu tipo, na

quantidade certa e da maneira mais uniforme possivel.

* O esquema de espargimento adotado devera proporcionar recobrimento triplo, em toda a largura
da camada. Especial atencéo devera ser conferida as regides anexas ao eixo e bordos, de forma
a conferir o devido recobrimento e evitar, nesses locais, a falta ou o excesso relativos ao ligante.
Essa operagdo devera ser realizada em uma unica passada do equipamento espargidor,

obedecidas as seguintes indicagdes:
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a) Quando a superficie da camada a revestir se apresentar muito desgastada e/ou oxidada, a
critério da Fiscalizagado, a taxa de aplicagdo do ligante asfaltico da primeira camada podera
ser acrescida em até 0,5 I/m2. Essa taxa nao devera ser deduzida da quantidade prevista em

projeto, no caso de tratamentos multiplos.

b) A diluicdo de Emulsédo Asfaltica em agua devera ser feita para uso imediato, ndo se

admitindo a estocagem desse produto.

E proibida a utilizagdo de um mesmo equipamento espargidor, na aplicacdo de diferentes

materiais asfalticos, a fim de evitar misturas prejudiciais ao servigo.

A operagao de espalhamento dos agregados é feita imediatamente depois do espargimento do
material asfaltico, no caminhdo multifuncional. Caso se utilize outro equipamento distribuidor,
esse devera ser capaz de proporcionar distribuigdo homogénea e adequada. Permite-se, ainda,
0 uso de outros equipamentos de espalhamento, na execucdo de areas onde o uso desse
equipamento nao for praticavel, devendo esses proporcionarem a obtengdo dos resultados

especificados.

Os agregados deverao ser uniformemente espalhados na taxa determinada, verificando-se
cuidadosamente a homogeneidade de espalhamento e promovendo-se a corregdo de falhas
eventuais, tanto de falta quanto de excesso de material. Devera ser evitada a aplicagdo em

€XCesso ja que sua corregao € mais dificil do que a adigao de material faltante.

Pequenas corregdes de ligante e agregados poderao ser necessarias, caso sejam constatadas

falhas nas inspegdes visuais efetuadas em cada aplicagao.

Na execucao das juntas, deverdo ser obedecidas as seguintes indicagdes:

a) Nao devera haver coincidéncia entre as juntas transversais de duas camadas sucessivas,

devendo-se prever uma defasagem de, pelo menos, dois metros entre elas.

b) Para evitar excesso de ligante na junta transversal, sera colocada sobre a superficie da

camada anterior uma faixa de papel adequado, com largura minima de 0,80 metros.

c) Devera ser evitada a coincidéncia das juntas longitudinais, para cada aplicagao do ligante.

O trafego nao sera permitido quando da execuc¢do da camada: aplicagdo do material asfaltico ou

dos agregados.
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* No caso da nao utilizagdo do equipamento multifuncional e quando ocorrer necessaria
paralisagao, subita e imprevista, do equipamento distribuidor de agregados, o agregado podera
ser espalhado, manualmente, na superficie ja coberta com material asfaltico, procedendo-se a

compressao o mais rapido possivel.

* A compressdao dos agregados devera ser feita imediatamente depois do espalhamento dos
materiais, com rolo pneumatico de pressdo variavel, com numero de coberturas apenas
suficiente para proporcionar a perfeita acomodagéo do agregado, sem causar dados a superficie

a revestir.

* A compressao da camada sera executada no sentido longitudinal, iniciando no lado mais baixo
da secdo transversal e progredindo no sentido do lado mais alto. Em cada passada, o
equipamento devera recobrir, no minimo, a metade da largura da faixa anteriormente
comprimida, com os cuidados necessarios para evitar deslocamentos e esmagamentos do
agregado e contaminagodes prejudiciais.

» Depois da execugdo, objetivando a conformacéo final da superficie, a ultima camada devera ser
rolada com uma s passada, com sobreposi¢do, com rolo tanden, desde que este ndo esteja

promovendo a quebra ou esmagamento excessivo do agregado.

* Para tratamentos multiplos, as operacdes de aplicagédo e compressao dos ligantes e agregados

serdo repetidas com as recomendacdes e cuidados ja descritos.

6 — CONTROLE

6.1 Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execucdo do Tratamento Superficial Duplo devem ser rotineiramente
examinados, de acordo com as metodologias indicadas, e aceitos em conformidade com as normas em
vigor.
6.1.1 Ligante asfaltico

a) Emulsdes asfalticas

Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve ser submetido aos seguintes ensaios:
* 01 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 25° (DNER-ME 004/94)
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01 ensaio de determinagdo do residuo de destilagdo de emulsbes asfalticas (ABNT NBR
6568:2005);

01 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/94);

01 ensaio de carga da particula (DNIT 156/2011-ME);

Para cada 100 t de carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra, podendo ser utilizado o laudo

do fornecedor:

b)

01 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (DNER-ME 004/94), a diferentes temperaturas, para o
estabelecimento da relagdo temperatura x viscosidade;
01 ensaio de desemulsibilidade (DNIT 157/2011-ME);

Emulsées asfalticas modificadas por polimeros elastoméricos

Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve ser submetido aos seguintes ensaios:

01 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 50° (DNER-ME 004/94)

01 ensaio de determinagdo do residuo de destilagdo de emulsbes asfalticas (ABNT NBR
6568:2005);

01 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/94);

01 ensaio de carga da particula (DNIT 156/2011-ME);

01 ensaio de recuperacéo elastica a 25° no residuo da emulsao (DNIT 130/2010-ME).

Para cada 100 t de carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra, podendo ser utilizado o laudo

do fornecedor:

01 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (DNER-ME 004/94), a diferentes temperaturas, para o

estabelecimento da relagdo temperatura x viscosidade.

Agregado

Realizar os seguintes ensaios:

analises granulométricas para cada jornada de trabalho (DNER-ME 083/98), com amostras
coletadas de maneira aleatoria;

ensaio de indice de forma, para cada 900 m? (DNER-ME 086/94);

ensaio de adesividade, sempre que houver variagao da natureza do material (DNERME 078/94);
Determinagdo da massa unitaria do agregado em estado solto (DNER-ME 152/95), para cada
agregado utilizado no servigo. Um ensaio no inicio da utilizacdo do agregado na obra e sempre
que houver variagdo de fonte ou granulometria do material. Os valores obtidos serdo utilizados

no calculo do transporte de agregados e demais conversdes necessarias de peso / volume.
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6.1.3 Melhorador de Adesividade

Realizar o seguinte ensaio:

« 01 ensaio de adesividade, toda vez que o aditivo for incorporado ao ligante asfaltico (METODO
DNER-ME 78/94).

6.2 Controle da execugao

O controle da execugao do Tratamento Superficial deve ser exercido mediante as determinagdes
a seguir indicadas, feitas de maneira aleatéria e de acordo com o Plano de Amostragem Variavel (vide

subsecao 6.4).

6.2.1 Dos Equipamentos

* Possuir certificado de calibracdo atualizado para o equipamento espargidor, fornecido por

empresa especializada ou pelo fabricante do equipamento.

* Rotineiramente, antes da execucdo dos servicos na pista, devera ocorrer a verificacdo de

conformidade do(s) equipamento(s) distribuidor(es) de materiais. Observando-se:

a) O perfeito funcionamento da barra e dos bicos espargidores;
b) O perfeito funcionamento da caixa distribuidora de agregados ou do “spreed”.

Esta verificagdo devera ser feita na area dos depdsitos, ou adjacente a pista de rolamento.

* Caso se utilize o caminhdo multifuncional, a verificacdo se procedera da seguinte forma:

a) Para a verificagdo da barra e dos bicos espargidores, a distribuigdo de agregados sera

bloqueada;

b) Para a verificagao da caixa distribuidora, a distribuigdo do ligante sera bloqueada.

Notas:
1) Caso nao atenda ao previsto em “a@” o equipamento ndo sera aceito e devera ser substituido

por outro que atenda ao especificado.
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2) Em caso de nado atendimento ao previsto em “b” o(s) equipamento(s) devera(ao) ser
ajustado(s) e novas verificagdes deverdo ser efetuadas até que se obtenha as condigbes
adequadas de execugao.
6.2.2 Temperatura
A temperatura de aplicagéo do ligante asfaltico deve ser medida:
a) Quando utilizado o caminh&o multifuncional:
* No caminh&o distribuidor imediatamente antes da aplicagéo.
b) Quando nao utilizado o caminhdo multifuncional:
* No espargidor imediatamente antes da aplicagdo do banho;
Nota: A temperatura deve satisfazer ao intervalo definido pela relagao viscosidade x temperatura.
6.2.3 Taxas de aplicagao e de espalhamento
a) Ligante asfaltico
O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente,
mediante a colocac¢ao de bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde esta sendo feita
a aplicagao.

O ligante asfaltico é coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor.

Com a pesagem da bandeja depois da ruptura total (até massa constante) do ligante asfaltico

coletado (P2) se obtém a taxa de aplicagdo do residuo TR da seguinte forma:

TR P:= P
A

A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicacao (T) da emulsdo, em
funcdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do

correspondente carregamento do ligante asfaltico.
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A tolerancia admitida na taxa de aplicacdo é de + 0,2 I/m2.

b) Agregados

O controle da quantidade de agregados espalhados longitudinal e transversalmente deve ser
feito mediante a colocagao de bandejas, de massa e area conhecidas na pista onde estiver sendo feito o
espalhamento. Por intermédio de pesagens, apds a passagem do dispositivo espalhador, tem-se a

quantidade de agregado espalhada. A tolerancia admitida na taxa de aplicagéo é de + 1,5 kg/m2.

Nota:
Para cada 300m de camada executada (emulsdo+agregado), por faixa de rolamento, seréo feitas: uma
determinagcdo da taxa de ligante e uma determinacéo da taxa de agregado, devendo a frequéncia estar

compatibilizada com o Plano de Amostragem Variavel (vide subse¢éo 6.4).

6.3 Verificagao do produto

A verificagao final da qualidade do Tratamento Superficial Duplo (Produto) deve ser exercida
mediante as determinag¢des descritas a seguir, executadas de acordo com o Plano de Amostragem

Variavel (vide subsegéo 6.4).

6.3.1 Acabamento da superficie

Para obras de reabilitagcao, sera verificada a condigio visual da superficie, ndo sendo permitida a
existéncia de depressbes ou desniveis acentuados, “falhas de bico”, excesso ou falta de materiais. Ja
nas obras de pavimentacdo, além da verificagio visual, sera efetuada a verificacdo do IRI especificado

em projeto.

6.3.2 Alinhamentos

A verificagdo do eixo e das bordas nas diversas se¢fes correspondentes as estacas de locagéo

é feita a trena. Os desvios verificados ndo devem exceder + 5 cm.

6.4 Plano de Amostragem e Condig¢oes de Aceitagao

O numero e a frequéncia de determinagbes correspondentes aos diversos ensaios para o
controle tecnolégico dos insumos, da execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um
Plano de Amostragem, aprovado pela Fiscaliza¢do, elaborado de acordo com os preceitos da Norma
DNER-PRO 277/97.
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O tamanho das amostras deve ser documentado e informado previamente a Fiscalizagao.

Todos os ensaios de controle e determinagdes relativos a execugao e ao produto, realizados de
acordo com o Plano de Amostragem citado, devem cumprir as Especificacées desta Norma, e estar de

acordo com os seguintes critérios:

Quando especificado valor ou limite minimo e/ou maximo a ser(em) atingido(s), devem ser
verificadas as seguintes condigdes:

a) Condigbes de conformidade:

x - ks = valor minimo especificado;

- y y — >
X + ks < valor maximo especificado. X =
n
b) Condi¢des de néo conformidade: Z(x _y)z
x - ks < valor minimo especificado; $= nj—l

x + ks > valor maximo especificado.

Onde:
xi => Valores individuais;
x => Média da amostra;
S => Desvio Padrdo da amostra;
K => Coeficiente tabelado em fungdo do nimero de determinagdes;

N => Numero de determinag¢des (tamanho da amostra).
Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento. Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem as prescricdes desta Norma. Todo
detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido. Qualquer servigo corrigido s6 deve ser aceito se

as corregbes executadas colocarem-no em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario

deve ser rejeitado.

7 - MANEJO AMBIENTAL

Cumprir as exigéncias tecnolégicas complementais da licenga técnica ambiental.

8 — MEDIGAO E PAGAMENTO
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Os servigos de Tratamentos Superficiais Asfalticos por Penetragdo a Frio serdao medidos e pagos
de acordo com os "PROCEDIMENTOS PARA MEDICAO E PAGAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS".
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